Практическое занятие.
Тема: Подбор состава раствора в зависимости от температуры наружного воздуха.
Цель работы –   формирование умений навыков при приготовления раствора для работ в зимних условиях
Материально техническое оснащение: песок, известковый раствор,
Ход работы
1.Организуйте  рабочее место
2.Подобирите инструмент, инвентарь для приготовления раствора
3.Подбирите вяжущее и наполнитель
4.Приготовить хлорированный  раствор (с противоморозными добавками)
-приготовьте  хлорированную воду (налейте в котел воду, подогрейте до +35)
-положите  в ее хлорную известь, перемешайте  раствор до полного растворения извести
-дать раствору остыть, после чего слейте в расходный бак  применять для использования раствора состава (1:1:6)цемент , известковое тесто, песок.
-температура хлорированной воды для приготовления раствора +10С
5.Приготовление растворов с добавкой поташа
-используйте  цемент высокой марки
-количество поташа берите   в зависимости  от температуры воздуха на улице
-при -5С  поташа берем 1% от  массы сухой смеси
-при ниже -15С берем2%
- подсушенную глину смешайте  с цементом и песком и залейте раствором поташа
6.Приготовление растворов на аммиачной воде
-температура воды не должна превышать +5
-аммиачной водой затворите  цементные и цементно- известковые растворы с песком,
Запрещается затворять водой
-известковые
-известково-гипсовые,
-цементно-глинянные
Растворами на аммиачной воде можете штукатурить при  температуре -30С
Вопросы для самопроверки
1.В чем специфичность выполнения штукатурных работ в зимнее время?
2.Как готовят помещение и растворы для работы в зимних условиях?
3.С помощью каких средств сушат штукатурку и что при этом надо учитывать?
4.Какие противоморозные добавки вы знаете?
5. Расскажите, как готовят и используют растворы с поташом?
Сделайте вывод о проделанной работе

