Контрольное  тестирование студент 22 гр ----------------------(ФИО)
Задание  (для всех вариантов. Полностью записать вопрос и полностью ответ) .
Выберите один правильный ответов. 
1. Какое из перечисленных свойств строительных материалов относятся к
физическим:
А.Упругость
Б. Износостойкость
В.Огнестойкость
Г.  Прочность

2.Какое из перечисленных свойств строительных материалов относятся к
механическим:
А.Пористость                                                                             
Б. Гигроскопичность
В.Теплопроводность                                                                
Г. Истираемость

3. Какое из перечисленных свойств строительных материалов относятся к
химическим:
А.Плотность
Б. Пластичность
В.Огнеупорность                                     
Г.Кислотостойкость.

4. Марка портландцемента определяется:
А.По плотности                                             
Б. По пределу прочности при сжатии и по изгибу
В.По морозостойкости.

5. Сроки схватывания портландцемента:
А.45 мин. – 10ч.
 Б. 5-7 мин.                                   
В.сутки.

6. При твердении цементное тесто:
А.Увеличивается в объеме          
Б. Уменьшается в объеме
В.Не изменяется в объеме.

7. Строительный раствор, в котором в качестве заполнителя используется
природные пески, называется:
А.Тяжелым
Б. Легким                                       
В. Теплым

8. Строительные растворы различают:
А.По плотности
Б. По требованиям к воде
В.По виду химических добавок.

9. Введение технических добавок в состав растворов:
А.Регулируют скорость схватывания
Б. Улучшают удобоукладываемостъ
В.Повышают отсасывание воды.

10. Применяемые в строительстве металлы делят на группы:
А.Черные
Б. Сплавы                                        
В. Разноцветные

11. Стали классифицируются на:
А.Устойчивые
Б. Легированные        
В.Арматурные.

12. Стальная арматура подразделяется:
А.Напрягаемая
Б. Напряженная
В.Профильные.

13. Сборные ж/б изделия классифицируют:
А.По виду бетона
Б. По подвижности раствора
В.По назначению

14. Ж\б конструкции  способу поизводства классифицируются:
А.Монолитные
Б. Армированные
В.конструкционные

15. При устройстве гидроизоляции применяют:
А.Битумные мастики
Б. Пеностирол
В.Рубероид.



