Контрольное тестирование:  «Композитные материалы. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий».
1. Композиты – это …
А.  многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, керамической или другой основы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, нитевидных кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др;
Б.  материалы на основе металлов, пластика и стекла;
В. материалы на основе сочетания сырья разного типа.

2. В основе композитов лежит    … .    на основе металла, полимера или керамики.

3. Классификация композитов:
А-материалы с металлической матрицей –
Б-материалы с неметаллической матрицей –

4. Композитные материалы применяют (Несколько вариантов ответов).
а – строительстве зданий и сооружений;
б – в пищевом производстве;
в – машиновтроении;
г – в авиации;
д – в производстве игрушек;
е – в медицине.

5. Дайте характеристику композитам( найдите соответствие):
	1. Боропластик
	А. Он получается посредством сочетания сырья разного типа, при этом в качестве основного компонента выступает древесина. Каждый древесно-полимерный композит состоит из трех элементов: частиц измельченной древесины; термопластичного полимера (ПВХ, полиэтилена, полипропилена); комплекса химических добавок в виде модификаторов – их в составе материала до 5 %.

	2.  Стеклопластики 
	Б. представлены в многообразии вариантов, что открывает большие возможности по их использованию в разных сферах, начиная от стоматологии и заканчивая производством авиационной техники.

	3. Органопластики
	В. для армирования этих композиционных материалов используются стеклянные волокна, сформованные из расплавленного неорганического стекла. . Изначально они использовались при производстве антенных обтекателей в виде куполообразных конструкций.

	4. Углепластики
	Г. свойства композитных материалов на основе полимеров дают возможность использовать их в самых разных сферах. В них в качестве наполнителя используются углеродные волокна, получаемые из синтетических и природных волокон на основе целлюлозы, пеков.

	5. Древесные композиты
	Д. Это многокомпонентные материалы, в основе которых лежат борные волокна, введенные в термореактивную полимерную матрицу. Сами волокна представлены мононитями, жгутами, которые оплетаются вспомогательной стеклянной нитью.

	6. Полимерные композиты.
	Е. в этих композитах в качестве наполнителей выступают в основном синтетические волокна – жгуты, нити, ткани, бумага. Среди особенных свойств этих полимеров можно отметить низкую плотность, легкость по сравнению со стекло- и углепластиками, высокую прочность при растяжении и высокое сопротивление ударам и динамическим нагрузкам.

	
	

	
	












